
 
 

Gipsskivor på 
regelstomme 

 

 

 

UNDERLAG 
INOMHUS 

KC-puts Tegelsten 
Gipsputs Rå betong - skrovlig yta 
Lättbetong Kalksandsten 
Lättklinker 

Målade 
ytor 

Blank betong 
- formgjuten 
yta 

Trä- eller stålstomme  
utan skivbeklädnad  
Skivbeklädnad av trä 
Träullskiva 
Isolerad yta 

KONTROLL 
AV  

UNDERLAG 

Vid träregel- 
och stål- 
regelstomme 
skall glas- 
fibernät 
överlappa 
skarvarna 
med minst 
100 mm.

Finns ojämn- 
heter större  
än 50 mm? 

Består under- 
laget av 
blandade  
material? 

Ytan skall 
vara ren och 
fast. Kontroll  
av sugför- 
måga.  
Ytan fuktas 
med vatten 
med hjälp  
av en borste.  
Kontrollera 
om under- 
laget suger 
upp vattnet. 

Ytan 
suger  
inte upp  
vattnet. 

Ytan 
suger 
upp  
vattnet 

Eventuell 
cementhud  
och formolje- 
rester tas 
bort. 

Rätt avstånd i den 
bärande konstruk- 
tionen.  
Max stöd-/regel- 
avstånd för vägg c/c 
600 mm. 
Max stöd-/regel- 
avstånd för tak c/c 
400 mm. 

FÖRBE- 
HANDLING 

- 
FÖR- 

ARBETE 

Behandla 
hela ytan 
med Finja 
Gipsprimer 
om risk för 
papperssläpp 
finns. 

Utför grov- 
avjämning 
före puts enl 
arbetsanvis- 
ning från 
Finja. 

Armera med 
Finja Glas- 
fibernät. 

Förvattna ytan. Behandla 
hela ytan 
med Finja 
Gipsprimer. 

Montera Finja 
Stucanet enligt 
monteringsanvisning 
från Finja. 
 

PLANERAT 
YTSKIKT 

Kakel alternativt klinker Övriga ytskikt 

GIPSPUTS Finja Gipsputs avjämnad med stockningsbräda enligt Finjas arbetsanvisning. 

OBS! Putsen får ej lämnas med filtad eller stålglättad yta. Vid filtad 
yta skall uppfiltat (uppvattnat) material skrapas bort. 

Filtning och stålglättning enligt Finjas arbetsanvisning. 

FÖR- 
ARBETE 
YTSKIKT 

Grundning  
 
Se respektive ytskiktsleverantörs anvisningar. 

 

YTSKIKT Kakel- och klinkersättning enligt leverantörens anvisningar. Tapet, målning, etc. 
Se resp ytskiktsleverantörs anvisningar. 
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