HJALP VID — PUTSNING

Enkel vagledning hur du putsar med Finjas sortiment.




Kort om putsbruk

En grundregel vid all putsning ar att det starkaste skiktet
hamnar innerst och svagare skiktet hamnar langre ut.
Pa detta satt blir det bast samverkan mellan skikten och
bast slutresultat.

Bindemedel delas in i hydrauliska och icke hydrauliska
bindemedel. De hydrauliska hardar genom att reagera
med vatten och binder sdval i luft som i vatten. Ett icke
hydrauliskt bindemedel kraver luftens koldioxid for att
harda. Detta gor att de inte kan harda under vatten
och kan vara mindre lampade utomhus i fuktig och kall
vaderlek.

Putsbruk delas upp i ett flertal hallfasthetsklasser enligt
EN 998-1 beroende pa tryckhallfastheten for en standar-
diserad provkropp. Klasserna bendmns CS |, CS II, CS

[l osv. Ju hogre varde desto hardare bruk. CS Il innebar

t.ex. att den uppmatta tryckhallfastheten ar 3,5-7,5 MPa.

Finjas fardiga torrbruksprodukter ar optimerade for att
fa ratt egenskaper. Drygas bruket ut forandras egenska-
perna.

Cementbruk A
Putsning av utsatta konstruktioner exempelvis
socklar och kallmurar. Murning av icke sugande
material exempelvis glasblock och natursten.

Grundningsbruk A

Okar vidhaftningen fér nastkommande puts-

skikt och minskar risken fér att murfogarna syns
genom putsen. Pumpbart och lagalkaliskt bruk
for murblock av lattklinker, tegel och lattbetong.
Appliceras innan putsning med ett B- eller C-bruk.

For aktuell produktinformation se finja.se.

Sprickor i en fasad som ar putsad med oorganisk ytputs
ar att betrakta som ofarliga kosmetiska sprickor. Pa en
organisk ytputs krdvs mer uppmarksamhet pa sprickor,
da fukt som tréanger in genom sprickorna inte har nagon-
stans att komma ut och déarfér kan orsaka frostsprang-
ning.

Vid kall vaderlek har bruk lag hallfasthetstillvaxt och
riskerar att frysa. Darfor ska putsning inte ske om tempe-
raturen understiger +5° C. Flera av foljande atgarder kan
behovas for att sakerstalla funktionen hos bruket vinter-
tid: Varmt blandningsvatten (max 80° C), uppvarmt bruk
(bruksmassa max 40° C), intdckning och uppvarmning av
arbetsstéllet. Frostskydd far aldrig tillsattas putsbruk.

Puts- & Murbruk C ECO

Kolinbindande bruk for grovputsning ovan mark
pa underlag av murverk. Murning av icke barande
konstruktioner.



Grundningsbruk
Det forsta putsskiktet som ger flera fordelar for det fort-
satta putsningarbetet:

e En battre vidhaftning for stockningsbruket.

e En jamnt sugande yta minskar risken for att mur-
fogarna syns samt forbattrar kvalitén pa utstocknings-
skiktet. P& sugande underlag blir héllfasthet och
kvalitén pa putsbruket battre. Atgéng ca. 5 kg/m2.

Stockningsbruk

Grovputsbruk som avidmnar ytan och bygger upp det
egentliga putsskiktet. Atgang ca 18-20 kg/m?2 vid 10mm
putsskikt. (Putsbruk med 0-3 mm fraktion/kornstorlek pa
gruset).

Filtningsbruk

Finputsbruk for att filta och laga ojamnheter i underlig-
gande putsskikt samt tunnputsning. Atgéng ca. 9 kg/
m? vid 5mm putsskikt. (Putsbruk med 0—1 mm fraktion/
kornstorlek pa gruset).

Puts- & Murbruk C
Grovputsning ovan mark pa underlag av murverk.
Murning av icke barande konstruktioner.

KC Putsbruk B
Grovputsning ovan mark pa underlag av murverk.

For aktuell produktinformation se finja.se.

Yiskikt

Yttersta putsskiktet ger fasaden en struktur och farg.
Atgéng fran ca. 4 till 25 kg/m?2 beroende pa ytstruktur.
(Adelputs).

Putsnat

Putsnat anvands for att minimera risken for sprickbild-
ningar i putsskiktet. | vissa fall kan natet tillsammans
med infastningar fungera som putsbérare for putsbruket.
Starka underlag och underlag med bra vidhéaftning t.ex.
tegel och lattklinker (utom vissa isolerade varianter) beho-
ver oftast bara natkompletteras i exempelvis utsatta horn
medan svagare underlag och underlag med dalig vidhaft-
ning, t.ex. mexisten, behdver helnatning éver hela ytan.
Natet fasts normalt med Finja Natfaste Universal och
varmforzinkad spik eller rostfri 6mm spikplugg. Néaten
ska dverlappa varandra minst 50 mm. Ett tips ar att fasta
natet efter attgrundningsbruket lagts pa. Da kan bruket
torka under tiden som det tar att nata.

KC Putsbruk B Fin
Finputsning, slamning och lagning ovan mark pa
underlag av puts med samma eller hogre kvalitet.



Putstyper
En puts kan besta av ett eller flera skikt:

e Enskiktsputs - endast utstockningsbruk

e Tvaskiktsputs - t.ex. grundningsbruk,
utstockningsbruk

e Treskiktsputs - t.ex. grundningsbruk,
utstockningsbruk, ytputs

e Fyrskiktsputs - t.ex. grundningsbruk, utstocknings-
bruk, filtningsbruk, ytputs (oftast farg)

Revetering

Att revetera ar att putsa utan att putsen har vidhaftning i
det befintliga underlaget, exempelvis putsning pa gam-
mal puts. Néat fasts med lamplig infastning, FinjaNatfaste
Universal eller Reveteringsplugg. Finjas tilllaggsisolerings-
ystem &r en variant av reveterad fasadputs.

Séackskurningsbruk

Sackskurningsbruk ar ett slamningsbruk for att omfarga
tegelfasader, Finja salufor ett flertal olika standardférger.
Atgéng ca. 5-7 kg/m2.

Filtbrada. Anvands for
att slatskura fram en
fin putsyta.

Langskanska. Anvands
for att jamna av
putsytan.

For aktuell produktinformation se finja.se.

& L J

Putsslev. Anvéands for
att sla putsbruket pa
ytan som ska putsas.

Adelputs

En Adelputs ar en genomférgad puts med cement och/
eller kalk som bindemedel samt vit ballast (g] Finja
Spritputs Natur). Till skillnad fran en organisk ytputs som
innehéller plaster gor den oorganiska Adelputsen inte
det. Adelputs &r svar att applicera och bér goras av en
fackman.

Sockelputserna anvands péa socklar och kallmurar déar

en taligare puts dnskas. For att erhalla en bra slagtalig-
het och f& en estetiskt tilltalande brytning mot resten av
byggnaden ar det dock oftast battre att slatmala sockeln.
Hardstankputs anvands nér en extra bra vidhaftning mot
underlaget tnskas. Den har &ven en béattre fargbestandig-
het &n vanlig stankputs.

Adelputs delas upp efter kornfraktion. Ungefarlig sprutad
&tgéng enligt tabellen pd motstdende sida. Adelputs finns
i 31 standardkulérer men kan brytas fram i fler nyanser.

Frifallsblandare, aven kallad
"tombola”, &r den vanligaste
blandaren for hemmabruk.

Slipstal. Anvands for
att fa en jamn och fin
putsyta.

[laggningsslev.
Allroundslev som an-
vands t.ex. vid lagning,
murning, for att 6sa
bruk.



Vad betyder symbolen pa sacken

Pa Finjas nya forpackningar finns det forklarande symboler.

Symbolerna ger dig som anvéndare vagledning och gor det enklare att
vélja ratt produkt och antal sackar.

Dér hittar du t.ex. symboler som forklarar om produkten kan anvan-
das utomhus, hur mycket vatten som behovs eller hur mycket 25 kg

torrbruk racker till.

4

4

VI X

4

IN- & OUTDOOR USE INDOOR USE ABOVE GROUND

Kan produkten anvandas

bade inom- och utomhus? |
detta exempel bade ute och

inne.

s
T

THICKNESS WATER

Hur mycket puts ska

10-12 mm

jag
lagga pa? Detta putsbruket

ska putsas i 10-12 mm

tjocka skikt.

Murbrukshink. Ska

vara extra kraftig bade

i plast och i handtag.

| detta exemplet kan produk-
ten bara anvandas inomhus.

4L/
25 kg

0O

Hur mycket vatten ska jag
blanda i torrbruket? | detta
exempel ska det anvandas
max 4 liter for 25 kg torrbruk.

Kalkkvast. Anvands for

Maskinvisp. Kopplas
till en borrmaskin fér
blandning av mindre
kvantiteter bruk.

att fukta ytor som ska

Kan produkten anvandas éver
och under mark? Produkten
ar endast avsedd att anvan-
das ovan mark.

18 kg/m?/

: 10 mm
CONSUMPTION

Hur mycket behdver jag? Har
ser vi att det behovs 18 kg for
en kvadratmeter som ar

10 mm skikt.

putsas eller muras. tan.

Skurbrada. Anvands

for att slatskura putsy-

Rétskiva. Anvands vid
putsning for att dra
putsytan jamn och ta
bort dverflodig puts.



Valja ratt produkt

Putsning pa nya och rena underlag av:

Lattklinker anvands Grundningsbruk A + Putsbruk B
eller C. Ytan natas enligt Finjas Arbetsanvisning Murblock
eller Isolerblock Exakt.

Lattbetong &r det viktigt att folja blocktillverkarens re-
kommendationer, oftast innebar det att lagalkaliskt grund-
ningsbruk och utstockningsbruk ska anvandas. Ytan ska
helnatas, och fastas med Finja Natfaste universal.

Tegel anvands Grundningsbruk A + Putsbruk B eller C.
Ytan nétas vid utsatta stallen.

Betonghalsten anvands Grundningsbruk A +
Putsbruk B eller C.

Betong anvénds Glasfiberbruk A. Ytan ska helndtas och
fastas med Finja Natfaste universal. (betong ar stabilt
men har dalig vidhaftning).

Kalksandsten se "betong”.

Skorsten tegelskorsten utomhus grundas med Grund-
ningsbruk A och putsas sedan med Putsbruk B. Ar skor-
stenen av lattklinker ska den helnatas. Inomhus putsas
med Putsbruk C. Grundning erfordras normalt inte.

Murar, socklar och ytor som kommer under mark
anvands Cementbruk A.

Kanitz. Anvands for

Stalsvard. Anvands for
att jamna putsytan. att slatskura putsy-
tan pa svaratkomliga

stéllen.

For aktuell produktinformation se finja.se.

Putsning pa befintliga fasader bestadende av:

Gammal puts (oorganisk) maste fasaden vara ren och
skador lagade. Ett putsnét fasts éver hela fasaden med
hjalp av Reveteringsplugg pa underlag av tegel och
betonghalsten. Utgors underlaget av tra, lattbetong eller
lattklinker s& anvands Finja Natfaste Universal. Sedan
appliceras t.ex. 10 mm Putsbruk B som grundning och
10 mm Putsbruk C for utstockning. Ar putsskiktet valdigt
daligt kan det vara lika bra att bila ner det helt och bygga
upp ett nytt putsskikt fran grunden.

Malad fasad (organisk) fargen kommer att fungera som
ett tatskikt om den lamnas intakt. Om inte fargen av-
lagsnas helt genom t.ex. blastring, behdver den "6ppnas
upp” genom att skara snitt diagonalt at bada hall med
c/c 600 mm. Bygg sedan upp putsskiktet enligt punkt a
(oorganisk puts).

Lertegel fast putsnatet med Reveteringsplugg, gor ett
utdragsprov for att kontrollera draghallfastheten. Sedan
appliceras t.ex. 10 mm Putsbruk B som grundning och
10 mm Putsbruk C.

Granitsten fast putsnatet med Finja Natfaste Universal.
Anvand fogarna, det &r tungt att borra i natursten. Sedan
appliceras t. ex. 10 mm Putsbruk B som grundning och
10 mm Putsbruk C.

Vattenpass. Anvands
for att fa banorna pa
vaggytan lodrata.



Arbetsgang

Tunngrunda forst. For en god vidhaftning mellan puts och puts-
underlag behdver underlaget tunngrundas (vallingkonsistens)
med ca. 5 kg/m?2. Anvand Grundningsbruk A. Starkt sugande
underlag bor vattnas fore grundningen. Lat grundningsbruket
"vittorka” fore det egentliga putspaslaget. En jamnt sugande yta
medfor en béattre vidhaftning och battre kvalitet pa nésta puts-
skikt. Behovs putsnat ar det nu dags att montera detta.

Sla pa putsen. Puts- & Murbruk C anvands till det egentliga
putspaslaget (grovputsen 10-15mm tjock). Starkt sugande
underlag bor forvattnas. Sla pa putsen med en slev som bilden
visar.

Reveteringsplugg. For
infastning av putsnat
pa befintlig fasad av

betong eller stenma-
terial.

Finja Natfaste
Universal. For att
sakerstélla férankring
och distansering av
putsnatet till fasaden.

Rivbrada - vaffla.
Anvands for grov-
avjamning av putsytan.

Blanda Puts- & Murbruk C. Hall forst lite av vattnet i bland-
ningskarlet och darefter vaxelvis Puts- & Murbruk C och vatten.
Blanda ordentligt. Bruket innehéller cement och maste anvan-
das inom ett par timmar efter blandningen.

Grovputsa efter lakt. Grovputsningen sker efter banor av lakt
som lodas in. Sl& sedan pa bruket med en slev inom banornas
begransningsyta. Nar grovbruket satt sig anvands en réatskiva
som dras pa putsribborna, nerifrdn och uppat i en sdgande
rorelse. Nar vaggen ar jamn ta bort putsribborna och fyll i med
putsbruk déar ribborna suttit.

Sténkputsapparat.
Anvéands for applicera
stankputs pa fasaden.



Slatskura. Slatskura med en skurbrada nar bruket har stelnat.
Ror skurbradan i cirklande rorelser och fortsatt tills ytan ar
jamn. Vid langvarig skurning riskeras finmaterialet att pumpas
fram till ytan.

Tunnputsa inomhus. Betongvéggar, lattbetong eller kalksand-
sten kan tunnputsas inomhus istallet for att tjockputsas. Valj
avsedd produkt for underlaget, vid tveksamhet radgor med din
byggvaruhandlare. Normalt anvands tunnputsen fér putstjock-
lekarna pa 2-5mm. Dra pa tunnputsen med en stalskanska.

Fasadputssystem

Vid tillaggsisolering av ett befintligt hus eller vid byggan-
det av ett nytt, for en talig och stark isolerad putsfasad,
valj Finjas fasadputssystem Sockelputssystem, Iso-Min,
Iso-Plus och Iso-Vent.

Isoleringsskivorna fasts mot vaggen med speciella
infastningsdetaljer, darefter monteras putsnatet med

Filta. Vid behov av en jamnare och slatare vaggyta, filta med
en filtbréada. Filtning kan ske strax efter appliceringen av bruket.
(Ar du oséker om bruket torkat tillréckligt, prova dig fram.)
Skydda fran direkt solljus och vinddrag. Eftervattning dkar
hallfastheten.

hjalp av tillhdrande fastdetaljer. Putsbruket sprutas eller
appliceras for hand pa isoleringen och armeringsnétet.
Slutligen sprutas ytputsen i dnskad kuldr och struktur. Sa
skapas slitstarka och vackra fasader med lang livslangd!

Las mer fasadputssystem pa finja.se
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Inspirerande DIY-projekt och produktinformation hittar du pa

finja.se/diy
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Denna broschyr har som syfte att inspirera och visa exempel pa hur olika arbeten
kan utforas. Finja ansvarar inte for konstruktionslosningar da omgivning, under-
lagets beskaffenhet och kvalitet spelar viktig roll. For aktuell information se alltid

www.finja.se.



