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Systembeskrivning

Lattklinkerblock ar sedan manga ar ett etablerat och valkant material pa den svenska byggmark-

naden. Block tillverkade av lattklinker kdnnetecknas av att de ar robusta och okéansliga for fukt,
frost, sno och brand vilket medfor att anvandningsomradena i princip ar obegransade.

| systemet ingdr dven murbruk, tillbehér och Sveriges bredaste balksortiment.

Produktlista

Murblock Bas
Lattklinkerblock &ar sedan
manga ar ett etablerat och
valkant material pa den
svenska byggmarknaden.
Anvandningsomradena &ar
manga; kallarvaggar, grun-
der, lantbruksbyggnader,
garage och som stomme i
ytter- och innervaggar till
bostéder och kontor.
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Murbruk B

Hégkvalitativt fabrikstillver-
kat torrbruk féor murning av
exempelvis lattklinkerblock,
betongblock och tegel. Vid
murning av fasadtegel re-
kommenderas i forsta hand
Fargat Murbruk M2,5.

Murblock Bas ECO

Ett mangsidigt Iattklin-
kerblock med inbyggd
kolsanka, i form av

biokol, vilken motsvarar

den klimatpaverkan som
cementen i produkten utgor.
Anvandningsomradena &r
manga och blocket nyttjas
likt Murblock Bas till vaggar,
murar etcetera.

Bistal

Anvénds vid armering
av murverk av tegel eller
lattklinkerblock.

Murblock Fordel ECO
Murblock Férdel ECO
anvands till bl.a. yttervag-
gar till garage och forrad,
innervaggar, kallarvag-
gar, tradgardsmurar och
pooler. De klimatpositiva
blocken vager upp till 20
% mindre, ar greppvanliga
och forenklar vid ror- och
elinstallationer.
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Murlada

Murlada av vitlackerad
stalplat for applicering av
murbruk vid strangmurning
av block.

U-Block

U-block tillverkas av
lattklinker och anvénds
oftast i 6versta skiftet i
vaggar, som balkblock eller
som lokal forstarkning i en
vaggkonstruktion.

Blockklippare

Manuell blockklippare med
fyra specialhdrdade knivar.
For enkel tillpassning av
lattklinkerblock med bredd
50-350 mm och max
hojd 190 mm. Ej avsedd
for Isolerblock Exakt och
Murblock Exakt.

Murbalk

Armerade lattklinkerbalkar.
Anvands 6ver dérrar

och fonster i vaggar av
lattklinkerblock. Monteras
med pilen uppat.



Forutsattningar

De allra flesta byggnader kraver bygglov. Kontakta byggnadsnamnden i din kommun och
lamna in bygglovet i tid. Ta hansyn till detaljplan, avstand till grannar, vaderstreck m.m.

Grundlaggning

Vi har grundelement for alla typer av byggnader, och sjélvklart har alla vara grundelement
en vacker och fardig yta av borstad fiberbetong som inte behtver efterbehandlas.

Pa finja.se kan du lasa mer om vara olika grundelement.

Leverans och hantering av gods

Blocken levereras pa pall med heltdckande plasthuv. Pallen kan lyftas direkt fran bil till
anvisad lagerplats som bor vara hardgjord och plan. Lattklinkerblocken tal fukt och frost
och &mnen som ar vanligt forekommande péa arbetsplatser. Dock bor blocken skyddas mot
stdrre méangder nederbdrd som regn, snd och is.

Murbruk som levereras i papperssack forvaras alltid i skydd mot regn, sné och is. Murbruk
i plastsack kan forvaras utan vaderskydd men vi rekommenderar anda visst vaderskydd
aven for dessa.

Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall &r byggbranschens egna system for lastpallar. Tack vare retursys-
temet minskas pallhanteringen pa arbetsplatsen och eftersom bade hamtning, reparation
och aterkop inkluderas bidrar det till en effektivare returhantering.

Denna broschyr har som syfte att visa exempel pa hur olika arbeten kan utforas.
Finja ansvarar inte for konstruktionslésningar da omgivning, underlagets beskaffenhet
och kvalitet spelar stor roll. For aktuell information se alltid finja.se.



Murningstekniker

Block av lattklinker kan muras pa olika séatt. Vilken teknik
som véljs beror pa vilka egenskaper den fardiga vaggen
ska ha. Val av teknik avgors av arkitekt och konstruktor.
Nedan presenteras de tva vanligaste teknikerna vid mur-
ning.

Stotfogsfri strangmurning

Denna teknik ar lamplig for 150 mm blockbredd och
uppat. Murning sker i forband med cirka ett halvt blocks
forskjutning. Tva parallella murbruksstréangar appliceras
med ett "luftat” utrymme sinsemellan, féredragsvis med
Finja Murlada.

Blocken placeras darefter stumt mot varandra utan bruk i
stotfogarna. Stotfogsfri strangmurning ar en snabb, ratio-
nell och enkel teknik som passar de flesta murningsarbe-
ten. For murning under mark samt for stodmurar férordas
dock bruk i stétfogarna.

Fullfogsmurning

Med denna teknik fylls stét- och liggfogar med bruk. Vid

anvandning av Murblock Fordel ECO appliceras bruk fran
blockets ytterkanter till hdlraden. Utrymmet mellan halen

behover inte fyllas med bruk savida det inte framgar av
byggplatshandlingen. Blocken muras i férband med cirka
ett halvt blocks férskjutning for maximal stabilitet. Andra
forskjutningar kan utféras om konstruktdren angivit detta.
Detta ar den murningsteknik som ger maximal barighet

i murverket och den lampar sig darfor for vaggar under
mark samt for andra konstruktioner utsatta for till exem-
pel jordtryck.

Dilatationsfogar

Pa grund av att murverk, beroende pa temperaturskill-
nader, kan krympa eller utvidgas ska de férses med
dilationsfogar. For blockbredder upp till 150 mm sker
detta var 10-15 m och fér block bredare an 150 mm var
16-20 m.

Dilatationsfogar utfors lampligen éver stod som till exem-
pel mellanvaggar. De far inte ha genomgdende armering
och ska tatas inifran mot luftlackage och utifran mot fukt.
Varma och kalla byggnader ska alltid avskiljas.

1. Murlada.
Stotfogsfri strangmurning.

2. Murbruksstrangar.

3. Stotfog, ca 10 mm murbruk.
Fullfogsmurning.

4. Liggfog, ca 10 mm murbruk.



Armering

Bistal, sa kallad "stegarmering”, for murverk tillverkas i obehandlad,
forzinkad samt rostfri variant. Armeringens primara syfte i ett murverk
ar att minimera sprickbildning.

Generell armering i fog
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Generell armering i hérnfog
Insida
4

Utsida
Vaggar som muras med lattklinker ska armeras. Tackskikt 25 mm klarar alla miljoklasser. Dock
Omfattning och utférande ska berdknas av en maste armeringens behandling anpassas till resp.
konstruktor. Har armeringen endast sprickforde- miljoklass.

lande syfte kan nedanstédende information nyttjas.

1. Centrumavstandet for armeringsskarvar i samma fog 4. Entrad av bistalet klipps av och stegen bockas pa
forskjuts med > 1000 mm mellan skarv insida och plats.
skarv utsida.

2. Insida: Miljoklass 1 Bl 40 obehandlat, alt. obehand-
lade kamstanger. Skarvliangd > 500 mm.

3. Utsida: Miljoklass 2 BI 40 forzinkat, alt. rostfria kam-
stéanger. Skarvlangd > 500 mm.



Vaggelevation block & armering

Langd armering vid 6ppning
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Generell armering i forsta och sista fogen,
daremellan minst i var 3:e fog. Over och un-
der dppningar dar det ej sammanfaller med
generell armering se sidorna 8-10.
1. U-block. 5. Armering i forsta och sista skiftet. Sen vart 3:e skift.
2. Lattklinkerbalk. Upplagslangd > 250 mm. 6. Armering 6ver 6ppning. Armeringslangd i forsta fog
Placeras med pilen pa kortsidan riktad uppat. over och under 6ppning dar det ej sammanfaller med

generell armering.
3. Eventuella passblock placeras i valfri hojd.

4. Normalblock.



Glidskikt

Montera och loda in hornstolpar till forsta vaningens avslut. Markera varje skift, 200 mm, pa de lodréta hornstolparna.
Sakra med stravor. Spann murarsnoret mellan reglarna i hojd med det forsta
strecket.

Applicera utefogmassa i tva strangar direkt pa grunden. Fast grundisoleringspapp, sa kallat glidskikt, i utefogmassan.
Vélj papp efter blockets bredd alternativt Finjas
Glidskiktsgummi.



Forsta skiftet

Blanda murbruk enligt envisningarna pa forpackningen. Placera ut blocken till det forsta skiftet med bérjan i hornet.

tillsatt alltid vatten forst. Applicera bruket till férsta skiftet med Sakerstall att blockens 6vre kanter ligger i h6jd med
mursley, i tva strangar i blockets bredd. Borja i ett horn och murarsnoret och att murarsnoret hanger fritt och inte ligger an
arbeta vidare mot nadsta horn. mot blocken.

Kontrollera med vattenpass sa att blocken ligger i vag.

Block tillpassas med blockklippare eller annat lampligt
kapverktyg.

placeras blocket sa att den kapade sidan
hamnar inat. Detta for att fa en slat yta yt-
terst.

@ OBS! Vid tillpassning av Murblock Fordel ECO



Skapa bort 6verflodigt murbruk med en murslev. Flytta upp murarsnoret till den andra markeringen pa stolpen.

Fortsatt sedan att mura fardigt det forsta skiftet. Armering sker med bistal i forsta och sista fogen, daremellan i
minst vart tredej skift. Bistal bojs i hornen och Gverlappas med
500 mm.
____'_—'—*-l—"-_-_

| detta forsta skift ar det dags att forbereda for eventuella
innervaggar. Boj bistalet 90 grader och placera det dar vaggen
ska vara placerad, s& att 500 mm sticker ut. Ovriga bistél
dverlappas med 500 mm.

@ Armering i forsta skiftet.
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Applicera murbruk med murlada eller med murslev. Sakerstall | hérnen appliceras murbruk med murslev.
att fogarna ar vélfyllda och att de tacker bistalen.

Mura med minst 1/4 blocks forskjutning. Sakerstall med jamna Skrapa bort dverflodigt bruk med en murslev. Torrt bruk som
mellanrum att blocken ligger i vag och att de foljer murarsnéret.  &nnu ej hardat borstas av med rotborste. Borsta diagonalt s&
att bruket ej dras ut fogarna.
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Oppning / balk

Flytta upp murarsnoret och mura resterande skift pa samma For att fa den slutgiltiga hojden att stimma med ex. port eller
satt och folj armeringsgangen. Armera dven for eventuella dorroppningar kan ett passblock t.ex. Murblock Bas 90 eller
innervaggar och éppningar. liknande anvandas i nast sista skiftet.

Ovanfor 6ppningar montera balk i ldmplig ldngd. Montera i Mura férdigt skiftet. Armera innan det sista skiftet.
murbruk med minsta upplag per sida 250 mm eller enligt

géllande konstruktionsritning. Anpassa alltid murblockets bredd

da man inte kapar balkarna.

@ Armering i skiftet under och dver 6ppning.
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Innervagg

Eventuella innervaggar muras pa samma satt som yttervaggar, Om armering av innervagg foreskrivs. Folj armeringsgangen for
men anvand inte glidskikt utan montera blocken direkt i yttervaggar, forsta och sen vart tredje skift, dver dppningar och
murbruk mot underlaget. i sista skiftet.

Mura fardigt vaggen upp till det sista skiftet.
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Sista skiftet

Mura yttervaggens sista skift med U-block. Mura pa samma U-blocken fylls till 1/3 med Finbetong som blandas enligt

séatt som tidigare. instruktioner pa sacken. Armera med 1 st liggande bistal.
bistalen dverlappas med 500 mm.

U-blocken geringssagas 45 grader i hornen sa att en

sammanhadngande gjutkanal bildas.

Fyll pa ytterligare betong till 2/3 och lagg i ytterliggare ett Fyll upp med betong s& att murkronet helt tacks. Slata till

liggande bistal. betongen med murslev. Portar, dérrar och fénster monteras
enligt tillverkares anvisningar. Takstolsférankring beraknas och
utfors enligt konstruktérens anvisning.

Folj alltid aktuella byggplatshandlingar.
Kompletterande information finns i aktuella

produktblad och pa finja.se.
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Natning och putsning

500 500

1

2
Skalmur av Murblock Bas 120 mm och tun- Utvandig puts
nare ska dessutom alltid helndtas pa utsidan e Grundningsbruk A. Atgéng ca 5 kg/m?.
av fasaden med Finja Fasadnat. Skalmuren ska e Puts- & Murbruk C. Atgéng ca 20 kg/m>.
forankras till bakmur/husstomme med for objek- Total putstjocklek ca 12 mm. Natning enligt
tet avsedd rostfri murkramla, minst 4 st. kramlor anvisningar ovan.

per m2 eller enligt byggplatshandling.
Utvéandig puts under mark kompletteras med
godkant fuktskydd. For kravande miljder
kontakta din Finjarepresentant.

Invandig puts
Alla smygar maste slammas (portétas) innan e Puts- & Murbruk C. Atgéng ca 20 kg/m>.
montage av fonster och dorrar (in- och utsida). Total putstjocklek ca 10 mm. Natning enligt

anvisningar ovan.




Egenkontrollplan

For kvalitetssékring géllande vaggar murade med Finja Murblock Bas & Murblock Férdel ECO

Objektsnamn

Objektsdel/etapp

Entreprendr

Startdatum Fardigstallandedatum

Kontroller. Datum Signatur Anmérkning/Atgard

Mottagningskontroll. Mot foljesedel, arbetsanvisning och byggplatshand-
ling.

Kontroll — sockel och glidskikt (ovan mark)..

Kontroll — eventuella dilatationsfogar.

Kontroll — murning. Fogar, murbrukskvalitet.

Kontroll — armering: Kvalitet insida mur, kvalitet utsida mur, skarvléang-
der etc.

Kontroll — murkramlor. Kvalitet och antal/m?. Galler endast vid forankring
av skalmur.

Kontroll — balkar. Upplagslangd, barférmaga och rattvanda.

Kontroll — eventuella U-block: Betong, armering och eventuell U-block-
sisolering.

Kontroll — grundningsbruk utsida. Brukskvalitet och tjocklek.

Kontroll — eventuell helnatning utsida YV, kompletteringsnatning. Kvali-
tet och inféastning.

Kontroll — puts utsida. Brukskvalitet och tjocklek.

Kontroll — temperatur och vaderférhallande vid putsning utsida.

Kontroll — kompletteringsnatning insida YV. Kvalitet och
infastning.

Kontroll — puts insida. Brukskvalitet och tjocklek.

Kontroll — putskompletteringar vid murkrén, fénstersmygar, fénsterbleck
etc.

Kontroll — eventuella dvriga kontrollpunkter.

Kontroll — eventuella évriga kontrollpunkter.

Ovanstaende kontroller utférs fortlopande Namnfértydligande av signatur

och signeras av ansvarig.
Signatur Namnfértydligande

Tillhérande handling for egenkontroll:

Finja Arbetsanvisning Murblock Bas/Férdel ECO.
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